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Grasa de Silicona HV

lubricante especial para valvulas, racores y juntas |
homologacion para agua potable | registro NSF

WEICON Grasa de Silicona HV es extremadamente adhesiva
y muy compatible con plasticos. Gracias a su registro NSF
H1, es adecuado como lubricante para valvulas, accesorios
y juntas en zonas sensibles. Cumple la Directriz para la
Evaluacion Higiénica de Materiales Organicos en contacto
con Agua Potable (Directriz KTW) de la Agencia Federal
Alemana de Medio Ambiente. Puede utilizarse en la industria
alimentaria y de bebidas, en la construccion sanitaria y de
calefaccién, en la industria farmacéutica, asi como en la
tecnologia de sellado. WEICON Grasa de Silicona HV ha sido
sometida a pruebas de seguridad por el Instituto Federal

Aleman de Investigacion y Pruebas de Materiales (BAM) - cf.

folleto 034-1 "Lista de materiales no metalicos para uso en
oxigeno" (DGUV informacion 213-075) de BG RCI. La grasa
es especialmente respetuosa con los materiales, inodora,
insipida y tiene una resistencia a la temperatura de -50 °C a
+200 °C. WEICON Grasa de Silicona HV es adecuada para la
lubricacion de piezas de plastico, piezas de goma y juntas,

Datos técnicos
Descripcion breve
Clasificacion de la consistencia

Aceite base
Espesante base

Color

Densidad

Penetracion de la marcha
Resistencia al agua

Capacidad térmica
Conductividad térmica
Resistencia dieléctrica

Punto de goteo

Punto de inflamacion

Viscosidad del aceite base (40 °C)
Viscosidad del aceite base (+100
OC)

EMCOR-Prueba de corrosion

Resistencia a la temperatura
Caducidad minima
Autorizaciones / Directrices
NSF

Instituto de la Salud
MIL-Spec

Instrucciones de uso
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Grasas de Alto Rendimiento

Lubricantes Multiusos

DIN 51502
DIN 51818

(+20°C) DIN 51757
DIN ISO 2137

DIN 51807

DIN EN ISO 22007-4
DIN EN ISO 22007-4
DIN EN 60243-1 (20°C)
IP 396

DIN 51 562
DIN 51 562

DIN 51802 (agua
destilada)

a temperatura ambiente

corresponde a

MSI 3 S-40
Clase NLGI 3

Aceite de silicona
Gel

translucido
>1,00 g/cm®
240-270 1/10 mm
1-90

1,295 J/(g-K)
0,445 W/m-K
9,2 kV/mm

> +200 °C

> +300°C
2.400 mm?/s
1.000 mm?/s

1/2

de-40°Ca+200°C
24 meses

H1 (FDA 21 CFR)
Grupo de riesgo P2

MIL-PRF-81329
MIL-PRF-46147

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicoldgicas,
ecoldgicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Aplicacion

La Grasa de Silicona HV puede aplicarse en la cantidad
deseadaen la piezaa que se desea lubricar con la Espatula
de Procesado o la Espatula de Contorno Flexy.

Almacenamiento

Los Lubricantes Multiusos WEICON deben almacenarse en

un ambiente seco y a temperatura ambiente. Los envases
sin abrir deben almacenarse a temperaturas comprendidas
entre +18 °C y +28 °C. Los envases abiertos deben volver a
cerrarse herméticamente.

valvulas, accesorios y juntas, para dispositivos y sistemas.

Accesorios

10000147 Desengrasante S, 500 ml, transparente

10000347 Desengrasante S, 5 L, Incoloro, transparente

10039119 Limpiador Rapido, 500 ml, Incoloro,
transparente

10055297 Limpiador Industrial, 500 ml

10010887 Espatula de Procesamiento, 1 Pieza

10022562 Espatula de Procesamiento, 1 Pieza

10010066 Espatula de Contorno Flexy, 1 Pieza

10065455 Brocha 35, larga, Adhesivo, 1 Pieza

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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Grasa de Silicona HV

Equipamiento recomendado Tabla de conversiéon

pafno sin pelusa (*Cx1,8) +32=°F Nm x 8,851 = Ib-in
mm/25,4 = inch Nm x 0,738 = Ib-ft
um/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz:in
N x0,225=1b mPa-s = cP
10062499 Grasa de Silicona HV, 450 g, translucido N/mm?2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
10062501 Grasa de Silicona HV, 1 kg, translicido MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil
10062503 Grasa de Silicona HV, 5 kg, translicido

10062505 Grasa de Silicona HV, 25 kg, translucido

Tamanos de envases disponibles
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Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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Miscibility of WEICON Allround Lubricant with other greases

The best results when using WEICON Allround Lubricant high-performance greases can only be achieved after complete removal of all grease
residues. In practice, however, complete removal of such grease residues is sometimes impossible. In these cases, it is necessary to test
whether the WEICON product intended for use is generally compatible with the grease still present. This test must be carried out on the basis
of the two main components of the grease (base oil and thickener). Both main components must be miscible (compatible).

Miscibility of base oils

. . Polyalphaole- - - Perfluoro-
Base oil Mineral oil fins Ester Polvalycol Silicone Silicone Polyphenyl olvether
(AL-M, AL-W, AL-F, AL-T) (ALH) YOYCOL  (methyl) (phenyl) ether P ‘L“

Mineral oil
(AL-M, AL-W, AL-F, AL-T)

Polyalphaolefins
(AL-H)

Ester

Polyglycol

Silicone (methyl)

Silicone (phenyl)

Polyphenyl ether

Perfluoropolyether oil

++ = miscible + = limited resistance 0 = not miscible

Date: 13/06/2024

Miscibility of thickeners

Ca soap Li . Li/Ca Al-complex
. Ca-complex Li-com- . Ba-com-
Thickener (anhydrous) soa soap lex soa soap Nasoap Gels lex soa soap Polyurea
(AL-W) P (AL-F) P P aL-m) P P (AL-H, AL-T)
Ca soap
(anhydrous) --- ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++ 0 ++
(AL-W)
(ST 23 ++ - ++ ++ ++ 0 ++ ++ 0 ++
soap
Li soap
(AL-F) ++ ++ -- ++ ++ 0 ++ ++ 0 ++
Li-complex soap ++ ++ ++ - ++ 0 0 ++ ++ 0
Li/Ca soap
(AL-M) ++ ++ ++ ++ === 0 ++ ++ 0 ++
Na soap 0 0 0 0 0 - ++ ++ 0 ++
Gels* ++ ++ ++ 0 ++ ++ === ++ 0 ++
Ba-complex soap ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ --- ++ ++
RACCEIR EXE2R 0 0 0 ++ 0 0 0 ++ - ++
(AL-H, AL-T)
Polyurea ++ ++ ++ 0 ++ ++ ++ ++ ++ ---
++ = miscible 0 = not miscible
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WEICON lubricants and their behaviour towards
sealing materials (elastomers)

Product

Elastomers AL-T AL-H AL-F
ACM acrylate rubber ++

Silicone Grease Silicone Grease HV

CR chloroprene rubber + + + + + o ++

CSM chlorosulphonated PE rubber ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

EPDM ethylene propylene diene rubber - - - - - 1t ++

FKM fluoro rubber ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

NBR nitrile butadiene rubber ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

NR natural rubber 0 == - - - e ++

SBR styrene butadiene rubber 0 -- -- -- -- ++ ++

SQM/MVQ silicone rubber ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ = resistant + = limited resistance 0 = not tested, preliminary tests or resistance tests are recommended -- = not resistant

Date: 13/06/2024

WEICON lubricants and their behaviour towards plastics

Product

Plastic AL-T AL-M AL-W AL-H AL-F Silicone Grease Silicone Grease HV
ABS ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
CA cellulose acetate ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
EPS expanded polystyrene ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PA polyamide ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PC polycarbonate -- -- -- 4 - ++ ++
PE polyethylene ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PE-UHMW polyethylene with ultra

high molecular weight + A t + + i o
PE-LD polyethylene with low density ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PET polyethylene terephthalate + + + ++ + ++ ++
POM polyoxymethylene ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PP polypropylene ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PPO polyphenylene oxide ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PS polystyrene + + + ++ + et ++
PTFE polytetrafluoroethylene ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
PUR polyurethane + + + ++ + ++ ++
PVC polyvinyl chloride ++ S ++ S ++ ++ ++
TPE thermoplastic elastomers 0 0 0 0 0 ++ ++

++ = resistant + = limited resistance 0 = not tested, preliminary tests or resistance tests are recommended -- = not resistant

Date: 13/06/2024

The stated resistances are based on laboratory tests and literature references. Due to the large number of raw materials used on the one hand and the complex chemical and morphological structure of the
polymers on the other, no guarantee can be given. In critical applications, we recommend carrying out tests and/or consulting our application technology department.



