Proprietati

Culoare

Pentru imbinari
cu filet pana la

Vascozitatea in
mPa.s la +25°C
(+77°F) Brookfield

Capacitatea
max. de
umplere a
intestitiilor-mm

Rezistenta

rupere N/m

(Thread®)

la Rezistenta la
desfacere
N/m (Thread*)

Rezistenta la
forfecare™*

N/mm? (DIN 54452)

intarire

superficiala la
temp. camerei

(minute)

Intérire finald
la temperatura
camerei (ore)

Rezistenta la
temperatura
°C/ (°F)

Produs

Blocarea filetelor; rezistenta scazuta, . 4-7 -60 si +150
AN 302-21 [ttt violet M 12 125 0,10 7-10 3-6 (580 - 1.015) 10-20 3-6 (-76 si + 302)
Blocarea filetelor; rezistenta scazuta, . _ _ 3-5 _ _ -60 si +150
AN 302-22 [ty purpuriu LSS UELLYl: LAY St 2-4 (435 - 725) LSy il (-76 si + 302)
AN 302'40 Blocarea filetelor; certificat DVGW?, rezistenta transparents M 20 R %* 600 nt 015 12-16 18-24 8-12 10-20 3.6 -60 si +150
@ medie, vascozitate medie P " : (1.160 - 1.740) (-76 si + 302)
Blocarea filetelor; rezistenta medie, 8-12 -60 si +150
AN 302-41 [eeiniuaesin ezl e (DI Ll L LB (1.160 - 1.740) ISy 25 (-76 si + 302)
rea AN 301-43 [Lel=lEn! fjletelor,.(zenificgt DVS&W2 SI 10-13 60 i +150
o Z pentru apa potabila®, rezistenta medie, albastru M 36 2.000 - 8.000 mt 0,25 18 -22 9-11 5-15 1-8 8
— NSE @ entru apa potabliz (1.450 - 1.885) (-76 si + 302)
¥ vascozitate ridicata
ieselor AN 301-70
es = Blocarea filetelor, certificat pentru : 14 -20 -60 si +150
p‘ NSF apé potabild®, rezistentd mare, vascozitate med|e§ HEER il LU 9 IS Ul (2.030 - 2.900) D=1 D=1l (-76 si + 302)
iletate
AN 302-42 - . o .
Blocarea filetelor, certificat pentru apa potabild’, : B _ 8-12 B _ -60 si +150
— 7 i % rezistentd medie, vascozitate medie albastru M 36 1.000 mt 0,20 14-18 5-8 (1.160 - 1.740) 10-20 3-6 (-76 si + 302)
AN 302-43 - i : -
: Blocarea filetelor, certificat DVGW? si pentru apa: _ B _ 9-13 _ _ -60 si +200
20w potabila", rezistenta medie, vascozitate ridicats = 2 aStY L AL = oD bz i/ oe Sz (1.305 - 1.885) =20 =g (-76 si + 392)
REE g s Y\ B0 222 V. B8 Blocarea filetelor pentru materiale pasive, 17-22 8-12 ) 10-20 1-3 PR
e Suruburi si piulite certificat DVGW? si pentru ap potabila’, albastru M 36 3.000 - 8.000 mt 0,25 (1 3095 _113885) (_gg 2 :23%02)
7 foiak % rezistenta medie, vascozitate ridicata 8- 12" 5-8"* ’ ’ 20 - 40 4 -8 ’
e Stifturi filetate
Blocarea filetelor o o _ _ 25 -35 _ _ -60 si +175
AN 302-50 rezistenta inalta, vascozitate medie transparenta MY 2! Ol El=ed #5000 (8.625 - 5.075) 228 s (-76 si + 347)
AN 302-60 Bloggrea filetelor pentru mgtveriale‘pasivie, § 30-35 55-70 25 - 35 2-5 2-4 -60 si +200
certificat pentru apa potabild’, rezistenta inalta, verde M 20 R 3%“ 700 - 1.000 nt 0,15 (3.625 - 5.075) (-76 éi +392)
% vascozitate medie 15 - 20" 30 - 35" ’ ’ 5-10"* 6 - 12%* ’
Y1\ {0 22y {0 ]l Blocarea filetelor si a prezoanelor, certificat 15 - 20 -60 si +200
@ DVGW? si pentru apa potabild’, rezistenta |na|ta verde M 20 R %" 500 nt 0,15 28 - 35 50 - 65 10-20 3-6 "
(2.175 - 2.900) (-76 si + 392)
% vascozitate medie i
Blocarea filetelor si a prezoanelor 3/ _ _ 15-20 _ _ -60 si +150
AN 302-71 rezistenta inalta, vascozitate medie rosu M20 R % 500 nt 0,15 28-35 50-65 (2.175 - 2.900) 10-20 3-6 (-76 si + 302)
Yo\ {0 28y @28 Blocarea filetelor si a prezoanelor, certificat 10-15 -60 si +230
DVGW? si pentru apa potabild’, rezistenta malta rosu M 56 R 2 6.000 - 15.000 mt 0,30 20-30 40 -75 20 -40 5-10 i
(1.450 - 2.175) (-76 si + 446)
% vascozitate ridicata :
Blocarea filetelor, pentru blocare 8-12 60 si +150
A\ {022 [0 M dupa asamblare, rezistenta inalts, verde M 5 capilar 10-20 0,07 15-25 30 - 40 5-20 ca.3 >
N ) M (1.160 - 1.740) (-76 si + 302)
vascozitate extrem de scazuta
Blocarea filetelor 10-15 -60 si +150
AN 302-62 ey rosu LIl 2000 = 620 s 0= A= 2 W)= (1.450 - 2.175) =20 90 (-76 si + 302)
Etansarea tevilor si a filetelor, certificat
ISEGA si de aprobare pentru apa potabila’, < « o . -40 si +180
S| 303-31 vascozitate ridicata, rezistenta scazuta, usor alba MB8ORS3 pastos/stabil 0,50 <15 <05 <1 24 8 (-40 si + 356)
demontabil
AN 301-65 Etar:nslarea tevilor $an flan$§I?r (cu.PTFEZ, ': 5 2.6 60 si +150
certificat pentru apa potabild®, rezistenta medie, : alba M 80 R 3 180.000 - 300.000 0,50 4-8 1-3 10-20 24 T
NSF N ) S i (290 - 870) (-76 si + 302)
vascozitate ridicata
YN\ {0 By #28 Etansarea tevilor si a flanselor (cu PTFE), 5 5.7 -60 si 4200
- certificat DVGW? si pentru apa potabila®, WRAS, alba M 80 R 3“ 15.000 - 60.000 ht 0,30 5-10 4-6 15-30 6-12 i
NSE @ (725 - 1.015) (-76 si + 392)
rezistentd medie, vascozitate ridicata
Etansarea tevilor si a flanselor (cu PTFE), < M ) } } 6-8 ) ) -50 si +175
AN 305'67 rezistenta scazuta, vascozitate ridicata Aol HIED R UAGID = ALY e &=8 2= (870 - 1.160) VAD =25 B 12 (-58 si + 347)
Etansarea tevilor si flanselor filetate, rezistenta « ) _ _ 3-5 B _ -60 si +150
LU RV ZEVl ot vascoritate ridicata maro M8OR3 6.000 - 30.000 mt 0,30 5-8 2-4 (435 - 725) 15-30 3-6 (-76 si + 302)
i AN 302-45 [ ior si : i :
| tansarea tevilor si flanselor filetate, certificat « : } } 8-12 } ) -60 si +150
teVI|or S| : @ DVGW2, rezistenta medie, vascozitate ridicata albastru M8OR3 6.000 - 30.000 mt 0,30 10-15 12-18 (1.160 - 1.740) 15-30 8-6 (-76 si + 302)
r“ o r Etansarea tevilor si flanselor filetate, BAM®, “ 15-25 -60 si +150
racordu AN 302-75 rezistenta inaltd, vascozitate ridicata verde M80R3 14.000 - 24.000 mt 0,30 40-50 40-50 (2.175 - 3.625) 15-30 3-6 (-76 si + 302)
- t te ' dar Etansarea tevilor si flanselor filetate, rezistenta 35-45 60 si +150
S tevilor si S i , rezi t : _ - : ) -60 si +
f“e a LUV Ul ascozitate ridicata e & ey bizs =4y =ik (5.075 - 6.525) =6y §=1lz (-76 si + 302)
Etansarea tevilor si racordurilor filetate pentru
AN 305-78 v DO . L 18-22 10-14 15-30 1-3 .
~ e . materiale pasive, certificat DVGW? si pentru apa : “ B 6-13 -60 si +150
» Imblnarl Ccu f”et % potabila’, BAM?, rezistentd medie, vascozitate galben M8ORS3 50.000 - 80.000 ht 0,50 - - (870 - 1.885) x N (-76 si + 302)
dicata 11-16 4-7 25-50 4-8*
isteme hidraulice si —
[}
SIS : | 7 VX )\ Be{0 2.8 5{0 | Etansarea tevilor si racordurilor filetate pentru 35-45 50-70 20 - 30 2-5 2-4 -60 si +200
neu ma‘“ce materiale pasive, certificat pentru apa potabila’, : verde M 36 3.000 - 6.000 mt 0,20 _ LT o
p ’ % rezistenta inaltd, vascozitate ridicata : 15 - 20" 25 - 35*** (Bely=ceil) 5-10* 6 - 12 o6 8
o & il 4
SISteme de racire $I f AN 305-42 Etansant pentru sisteme hidraulice 8-12 60 si +150
[ _ B H o 2 H 2 KYAL - - - - - - 7
de aer com pnma‘t i i o @ Si pn.eumAance,. cert|f|catl DVGW?, rezistenta maro M20R % 500 nt 0,15 12-15 18 - 22 (1.160 - 1.740) 10-20 2-4 (-76 si + 302)
e o medie, vascozitate medie
J @W AN 305-72 Etansarea tevilor si a flanselor (cu PTFE), 3 4-6 60 si +150
! @@ certificat DVGW?, AGA* si pentru apa potabila’, alba M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 ht 0,40 7-10 2-4 (580 - 870) 20 - 40 5-10 (76 éi +302)
ﬁ % rezistenta medie, vascozitate ridicata ’
Vi) {0 5T |5 BN Etansarea tevilor si racordurilor filetate, cuertificatg § 4-6 -60 si +150
@ DVGW? si pentru apa potabild’, rezistenta alba M 80 R 3“ 17.000 - 50.000 ht 0,40 7-10 2-4 (580 - 870) 20-40 5-10 (-76 éi +302)
% medie, vascozitate ridicata ;
s Etansarea tevilor si racordurilor filetate,
T f A\ RV ST @ BAME, certificat DVGWE, AGA* si pentru apa 6-13 -60 si +150
\ %ﬂ NSF %@@ potabild’,NSF S2, rezistentd medie, vascozitate ERlaEn B R 250l = T i g 1522 W= s (870 - 1.885) 18-l =g (-76 si + 302)
ridicata :
Etansarea tevilor (foarte puternic), rezistenta “ ) ) ) 10-20 ) ) -60 si +150
AN 305-86 inalt, vascozitate ridicats rosu MS6 R 2 6.000 - 7.000 nt 030 15-30 25-45 (1.450 - 2.900) 60-90 12-24 (-76 i + 302)
AN 301-38 Blocarea asamblarilor cilindrice, certificat i
. pentru : B B _ 20-25 B -60 si +150
NSF apa potabila®, rezistentd mare, vascozitate medie : YRR 2 ALY =LY 020 Ely=ad 4= (2.900 - 3.625) 9 e (-76 si + 302)
AN 301-48 [ElLEIcE] _asamblérilczr ciIind_rige, certificatv 25- 30 60 si 4175
DVGW? si pentru apa potabild®, rezistenta mare, verde M 20 R 3" 450 - 650 nt 0,15 25-30 40 - 55 2-6 2-4 8
NSE @ VT . (3.625 - 4.350) (-76 si + 347)
vascozitate medie
Blocarea asamblarilor cilindrice, rezistenta B _ 17 - 22 B _ -60 si +150
AN 306-01 psrpessruri VERD 2 I3 i =l M= (60 (2.466 - 3.190) =20 B5 (-76 si + 302)
Blocarea asamblarilor cilindrice, rezistenta B B 15-18 B B -60 si +150
LAURC RV 115, vascozitate scazutd verde M2 125t 0.10 25-30 °0-€0 (2.175 - 2.610) 10-20 2-4 (-76 si + 302)
Y.\, B {05 1% [0 ] Blocarea asambilérilor cilindrice pentru materialeé 30-35 55-70 25 - 35 2-5 2-4 -60 si +200
pasive, certificat pentru apa potabila’, rezistenta: verde M 20 R %" 700 - 1.000 nt 0,15 (3.625 - 5.075) (-76 si+ 392)
% fnalta, vascozitate medie 15 - 20" 30 - 35*** ’ ’ 5-10"* 6 - 12 ’
[}
axe|0r7 bUC$e|0r Y\ )\ B {0520 ]l Blocarea asambilérilor cilindrice, certificat : 15- 25 -60 si 4200
N (A e ‘ DVGW? si pentru apéd potabild’, BAM?, rezistenta: verde M 56 R 2“ 3.000 - 6.000 nt 0,20 28 - 36 40 - 55 (2.175 - 3.625) 20-40 ca. 24 (-76 éi +392)
e imbinarilor, rotilor de L Tnalts, vescozitate ridicatd ; 175-3, :
transmisie S Iagarelor Y1\ )\ {05 {0 ]l Blocarea asamblérilor cilindrice pt materiale 35-45 50 - 70 2-5 2-4 .
: 5 o 9 e 20-30 -60 si +200
& o 2 . 2 s pasive, BAM?, certificat pentru apa potabila’, verde M 36 3.000 - 6.000 mt 0,20 (2.900 - 4.350) (-76 si + 392)
° partllor C|I|ndr|Ce, reZ|Stent % rezistenta inalta, vascozitate ridicata 15 - 20" 25 - 35*** ’ ’ 5-10* 6 - 12" j
la alunecare, apasare sau . R a0 o <1200
2 o ocarea asamblarilor cilindrice, rezistenta 2 ) ) - -60 si +
la mtemperu AN 306-40 inalts, vascozitate medie verde M 20 R % 600 nt 0,15 20 - 30 30 - 40 (2.175 - 4.350) aprox. 240 aprox. 24 (76 3i + 392)
AN 306-48 [EleLe=IEE asa:mblarllsor cilindrice, certificat pentru_ » 25 - 35 60 si +175
% apa potabila’, BAM?, rezistenta inalta, : verde M 20 R % 550 nt 0,15 30-35 55-70 (3.625 - 5.075) aprox. 5 2-4 (-76 si + 347)
vascozitate medie
Blocarea asamblarilor cilindrice, rezistenta 8-12 -60 si +150
VoV B 0 61 & B medie, vascozitate medie, rezistentd medie, galben M 20 R %* 550 nt 0,12 12-15 17 -22 10 - 20 3-6 7
R . ) (1.160 - 1.740) (-76 si + 302)
vascozitate medie
AN 306-38 Blocarea asambldrilor ciIiani?e, . o 25 - 30 -60 si +150
% c?rtlflcallt pentru apa potabila', rezistenta inalta, verde M 36 2.500 mt 0,20 35-45 50-70 (3.625 - 4.350) aprox. 5 1-3 (-76 si + 302)
vascozitate medie
Asamblarea pieselor cilindrice, rezistenta inalta, - « _ B _ 25-30 B ) -60 si +150
AN 306-60 Vascozitate ridicatd ¢ argintiu M 56 R2 150.000 - 900.000 ht 0,50 35-45 10-20 (3.625 - 4.350) 15-30 3-6 (76 51 + 302)
AN 301-65 Etar?$.area tevilor $iva flan$gl?r (cu.PTFEz, N 5 2.6 60 si +150
certificat pentru apa potabila®, rezistenta medie, : alba M 80 R 3 180.000 - 300.000 0,50 4-8 1-3 10-20 24 : i
NSF N ) A : (290 - 870) : (-76 si + 302)
vascozitate ridicata : :
AN 301-72 Etaqs@rea tevilor SI a flanselot(cu PTFIE), 5 5.7 -60 si +200
@ certificat DVGW? si pentru apa potabila®, alba M 80 R 3¢ 15.000 - 60.000 ht 0,30 5-10 4-6 (725 - 1.015) 15-30 6-12 (76 éi +392)
NSE rezistentd medie, vascozitate ridicata ’ ’
AN 305'18 Etansari i a nalta :
sari plane / flanse, rezistenta inalta, . _ _ B 8-13 B _ : -60 si +200
NSF vascozitate ridicata rosu el = S 2 UZS 1S Lehles (1.160 - 1.885) = S . (-76si+392)
Etansarea tevilor si a flanselor (cu PTFE), . « _ B _ 6-8 B ) -50 si +175
AN 305'67 rezistenta scazuta, vascozitate ridicata alba M8OR3 17.000 - 410.000 ht 0.60 8-5 2-4 (870 - 1.160) 120 -240 24-12 (-58 si + 347)
Etansarea tevilor si a flanselor (cu PTFE), 4-6 -60 si +150
certificat DVGW?, AGA* si pentru apa potabila’, alba M 80 R 3¢ 17.000 - 50.000 ht 0,40 7-10 2-4 (580 - 870) 20 - 40 5-10 (76 .i+ 302)
rezistenta medie, vascozitate ridicata >
Etansari plane /flanse, rezistenta inalta, . . ) ) ) 5-10 ) -60 si +180
AN 305-74 vascozitate ridicats portocaliu 30.000 - 100.000 ht 0,50 16 - 24 5-10 (725 - 1.450) 15 - 30 aprox. 12 (76 3i + 356)
e flanse
AN 305-10 Etansari ifi 4 3 .
P ansari plane /flanse, certificat AGA*, BAM?®, . . _ _ B 5-10 _ ) : -60 si +200
carcase rezistenta inalta, vascozitate ridicata PeEEE ] (OISR 20 (Rl Lo (725 - 1.450) 2=l e . (7655i+392)
e capace
Etansari plane /flanse, rezistenta scazuta, . ) ) ) 4-6 ) -60 si +150
AN 305-73 Vscozitate ridicats hellverde 17.000 - 50.000 ht 0,30 6-10 2-5 (580 - 870) 20 - 40 aprox. 12  (764i+30)
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Curatarea suprafetelor

! DEopod
Dicht- und SR

ulel i Tclolnil
Oberflzchen: :

Spray decapant

o Intrebéri privind utilizarea produselor

Reiniger

e bty
[y

Klebstoff-

Spray Activator F
Lichid Activator F

ambientale scazute (+10°C si mai putin) precum si in cazul unor interstitii mari.

® Certified to NSF/ANSI 61 |
Nu recomandam utilizarea produselor WEICONLOCK pe termn indelungat la racorduri din
cupru si aliajele de cupru in cazul expunerii apei la temperaturi mai mari de +40°C.

1 Certificat de aprobare pentru apa potabila ,, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets*
2 Certificat DVGW pentru utilizare in sistemele de aprovizionare cu gaz si apa fierbinte
2 Certificat BAM | (Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung BAM
Tgb.-Nr. 4045/96 - Il 2402 pentru oxigen gazos la temperatura de
- max. +60°C si presiune de oxigenm de 10 bar).
4 “# AustralianGasAssociation - Certificat - Clasa Gaz Il 500 kPA

nt’= tixotropie scazuta
mt = tixotropie medie
ht = tixotropie ridicata

*  Valorile de rezistenta se bazeaza pe teste efectuate pe
suruburi de M 10,clasa 8.8, grosimea piulitei 0,8.d

** Rezistenta statica la forfecare la piese cilindrice.
@13 mm, toleranta (D-d) =0,05 mmm, I/d = 0,88

** Rezistenta masurata pe suruburi din otel inoxidabil V4A

Toate recomandarile si datele tehnice se bazeaza pe teste de
laborator precum si pe experienta indelungaté a utilizatorilor.
Acestea au fost adunate cu cea mai mare grija, dar nu putem
garanta si nu ne putem asuma nici o raspundere pentru rezul-

tatele obtinute.

) o . .. Cutesten alba ara mi
filete plastice si metalice —— 175 m fara miros
Etansant universal permanent plastic, fara solventi, 90g /120g S
PV . < . ; s albastru fara miros
fara mirosuri neplacute, permite asamblarea imediata 3009
WEICON Curatarea suprafetelor este utilizat pentru curatarea si degresarea suprafetelor ce urmeaza 150 ml .

S g . fara culoare de solvent
sa fie lipite sau etansate cu adezivii si etansantii WEICON. 400 ml
Spray-ul decapant WEICON finlatura rapid si si usor resturile de etansanti si adezivi o o
o ) : R ) 400 ml |aptoasa de solvent
intariti precum si lacul si vopseaua, chiar si de pe suprafete verticale.
Timpul de intarire poate fi in mod considerabil redus prin tratarea prealabild a suprafetelor cu WEICONLOCK 200 ml
Activator F, care este recomandat pentru toate suprafetele pasive si care este indispensabil la temperaturi 1000 ml turcoaz de solvent

* Comanda de produse e Cautare distribuitori

* Cerere de pret ¢ Alternative la produsele concurente
* Interes in cooperare ¢ Certificari

* Cautatorul de adezivi ® Noutati...

WEICON GmbH & Co. KG

Konigsberger Str. 255 - DE-48157 Miinster
PO. Box 84 60 - DE-48045 Miinster - Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0



